
O B E R P U T Z - SY S T E M E

Q UA L I TÄTS S T U F E

isoputz

WPI/ISOPUTZ 1.0

isoline® Sicherheit
in Fassaden

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: 1-lagiger Oberputz
Zusatz-Merkmal: für WDV- und Unterputz-Systeme
Unterputz/Mörtel: Edelkratzputz

Farbe(n)

Materialfarbe: weiß mit Glimmer
Sonderfarben möglich: ja (gemäß Farbtonkarte)

Einsatzbereiche 

• privater Wohnungsbau
• gewerblicher Bereich
• Mehrfamilienhäuser 
• Reihenhäuser

GOLD Edelkratzputz Star

Wasserabweisender edler Premium-Oberputz mit besonders attraktiver Oberfläche und Selbstreinigungs-Qualitäten 

colour option

Systemvarianten:

System Putzstärke Farbe

GOLD Edelkratzputz Star 2,0 2,0 mm weiß mit Glimmer

GOLD Edelkratzputz Star 3,0 3,0 mm weiß mit Glimmer

GOLD Edelkratzputz Star 4,0 4,0 mm weiß mit Glimmer

Produkteigenschaften:

• edle und charaktervolle Optik (Glimmer, gleichmäßiges Strukturbild) • großes Wärmespeichervermögen (dicke Putzschicht) verringert die 
Kondenswasserbildung bei nächtlicher Auskühlung und bietet dadurch 
natürlichen Schutz gegen die Bildung von Algen und Pilzen• besonders dauerhaft und robust gegen mechanische Beschädigungen

• kein Egalisationsanstrich erforderlich • geringes, kontrolliertes „Absanden“ führt zur Selbstreinigung der 
Putzoberfläche. Dieser „mechanische“ Selbstreinigungseffekt hält über 
die gesamte Lebensdauer des Putzes an• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

Besonderer Hinweis:

Der Farbton des ausgetrockneten Putzes kann durch natürliche Schwankungen im Rohstoff, durch die Putzstruktur sowie die Ausführungs- und 
Austrocknungsbedingungen von unseren Farbtonkarten und Mustern abweichen. Dies stellt aber keine Qualitätsminderung dar. Das Material für 
ein Objekt sollte möglichst auf einmal bestellt werden. Falls Nachlieferungen notwendig sind, muss der Rest des alten Materials mit dem neuen 
gemischt werden. Bei Edelputzen ist zu beachten, dass dunkle Farben zu höherer Aufheizung und damit stärkeren Temperaturdehnungen führen. 
Empfehlenswert sind Hellbezugswerte > 30. Hin und wieder auftretende Haarrisse (< 0,2 mm) sind bei mineralischen Putzsystemen unkritisch. 
Optisch sind sie umso auffälliger, je feiner die Putzoberfläche ist. Diesbezüglich sind rauere Oberflächenstrukturen weniger empfindlich.
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